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R 78 Les Millettes

01500 Chateau-Gaillard
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Référence: GRL _4-12
Page 1/1, imprimé le 26 /07 /2007

carriere : Chateau-Gaaillard
Granulats :
Petrographie : Silico-Calcaire
FElaboration : Roulé Lavé

Usage : Beétons hydrauliques

client : Controle Interne

GRAVIER ROULE LAVE 4/12

Partie normative

aleurs specifiees sur lesquelles le productenr s'envave
Classe granulaire Norme Catégorie
4 12.5 Norme XP P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139 carridre (0101 /2004
d/2 d D/2 D/1.4 D 1.4D 2D
0.063 2 4 0.3 8 9 10 12.5 14 18 25
V.55, 3.0 15 70 99
Y.L 0 25 20 o8 100
Partie informative
du 26/05/04 an 19/07/07
0.063 2 4 6.3 g o 10 12.5 14 15 25
Masdmum 0.5 10 44 67 75 91 99 100 100 100
Minimum 0.0 0 0 9 19 41 53 92 95 100 100
Mombre de résultats 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
100 SABLE FIN | SABLE GROSSIER
I I I I 1 I I I I I I I I D
| _#" Moyenne
o _~"JFugean de fabrication
a XPP18545/10:Référence carriére (01/01/2004)
-l Autres caracteristiques
Ik ladc ali-réaction P 15-542 NE (26/05/2004)
Mas Sulfate soluble dans l'acide EN 1744-1 artl2 0.06 % aw 17/07/2007
70-HE Teneur en fines EN 933-1 0.11 %% au 20/04/2007
F1 Coefficient d'aplatizsement EN 933-3 745 % au 1862007
[[EN_GEL [Sensihilité au gelidégel Mon géhf au 27072006
A0-HL.A Los Angeles EN 1097-2 20.33 % au 1072007
E |[MDE Iiicro-Dewval EM 1097-1 0.00 % au 18/07/2008
E I H Deétermination de la teneur en matiere humigue [EN 1744-1 Art. 15-1 0.00 (18/072006)
§ SOHMVE [Masse volumique réelle EN 1097-f 2.63 Mg/m3 au 17/07/2007
§ |[PEV Coefficient de polissage accélére EN 1097-8 M2.00 (26/05/2004)
% = Soufre total ENM 1744-1 Art 11 0.08 % au 17072007
$ 4 sc Teneur en éléments coquilliers ER 933-7 0.00 % au 05/09/2006
° IMra24  lAbsorption d'eau ENM 1097-6. art 7 & ou 91 % au 17/07/2007
- s Chlotures solubles dans l'eau EN 1744-1 0.01% auw 17/07/2007
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Dimension en mm
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